
 (Análisis realizado por U.S. Borax.)

ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS PRINCIPALES 
FUENTES DE ULEXITA EN AMÉRICA DEL SUR
En las pruebas siguientes, todas las muestras tenían el mismo tamaño 
de partícula.

15% 100% 4

Ulexita (Bolivia) 
Calcinada en Brasil

10% 44% 51

Ulexita (Chile) 10% 22% 4214

10% 35% 96

Ulexita (Argentina) 

15% 23,3% 105

10% 59% 962

Ulexita (Perú) 

15% 26,6% 41

% DE B TOTAL 
(garantizado)

% DE B SOLUBLE 
EN H2O CALIENTE  

ARSÉNICO METAL 
PESADO (PPM)




